
KAMLOK fluid contact surface KAMLOK gasket fluid contact surface
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M Magnesium chloride － × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ －
Magnesium hydroxide － △ ◎ × ○ ○ ○ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ○ －
Magnesium sulfate － ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ －
Maleic acid － △ ◎ － － × × × － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Malic acid － △ ◎ － ◎ ○ ○ × ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ －
Mercuric chloride － × ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Methyl acetate － ◎ △ － × ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ × ×
Methyl alcohol (Methanol) ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Methyl ethyl ketone (MEK) ○ ○ △ ○ × × × ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ × －
Methyl isobutyl ketone (MIBK) － △ △ － × × × △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ × ×
Methyl methacrylate － △ △ － × × × × △ ◎ ◎ ◎ ◎ × ×
Methylene dichloride － △ △ － × × × － × ◎ ◎ ◎ ◎ － －
Milk ○ ○ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ －
Mineral oil ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Monochloroacetic acid － － △ － × × × ○ － ◎ ◎ ◎ ◎ × －
Monochlorobenzene (Chlorobenzene) － － △ － × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
Monoethanolamine － △ ○ － × × × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ × －

N Naphtha ○ △ △ ○ △ × × × △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △
Naphthalene ○ △ ◎ ○ × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ －
Naphthenic acid － △ ◎ ○ ○ × × × － ◎ ◎ ◎ ◎ ○ －
n-Dibutylamine － － － － － － － － － ◎ ◎ ◎ ◎ － －
Nickel acetate － △ ◎ － － ○ ○ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ × －
Nickel chloride × ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ －
Nickel sulfate － △ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ －
Nikawa (Collagen based glue) ○ △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ －
Nitric acid [10%] － ◎ ◎ × × ○ ○ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎
Nitric acid [10% 70℃ ] － ◎ ○ × × × × ○ － ◎ ◎ ◎ ◎ － －
Nitric acid [30%] － ◎ ○ × × × × ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ × ○
Nitric acid [30% 70℃ ] － ◎ △ × × × × × － ◎ ◎ ◎ ◎ × －
Nitric acid [61.3%] － ◎ ○ × × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ × ○
Nitrobenzene ○ △ × － × × × × ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Nitroethane － ◎ × － × ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ × －
Nitrogen － ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ －
Nitromethane － ◎ × － × △ △ ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ × △
Nitropropane － ◎ × － × × × － △ ◎ ◎ ◎ ◎ × ○
n-Methylaniline － － － － － － － － － ◎ ◎ ◎ ◎ － －
n-Methylpyrrolidone [40℃ ] － － － － － － － － － ◎ ◎ ◎ ◎ － －
No.1 (ASTM oil) － ◎ ○ － ◎ ○ ○ × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
No.2 (ASTM oil) － ◎ ○ － ○ △ △ × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ －
No.3 (ASTM oil) － ◎ ○ － △ △ △ × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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