
 Hose inner fluid contact surface
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D Developer (Sodium thiosulfate) ○ ◎ ◎ ◎ －
Diacetone alcohol － － － ◎ ○
Dibutyl ether × △ × ○ －
Dibutyl phthalate × △ ○ ◎ －
Dichlorobenzene × △ × ◎ －
Diethyl Ether (Ether, Ethyl ether) × △ × ◎ ○
Diethyl sebacate × ○ ◎ ◎ －
Diethylene glycol × ◎ ○ ◎ －
Dimethyl formamide × △ ◎ ◎ ○
Dimethylacetamide － △ － ◎ －
Di-n-butylamine － － － ◎ －
Dioctyl phthalate × ○ ◎ ◎ －
Dioctyl sebacate × ○ ◎ ◎ －
Dioxane × － △ ◎ －
Diphenyl － － △ ◎ ○
Diphenyl oxide × － ○ ◎ －

E Epichlorohydrin × － × ◎ －
Ethanolamine × ○ ○ ◎ －
Ether (Diethyl ether, Ethyl ether) × △ × ◎ ○
Ethyl acetate × △ △ ◎ ◎
Ethyl acetoacetate × － △ ◎ －
Ethyl acrylate × △ ○ ◎ －
Ethyl alcohol (Ethanol) × ○ ○ ◎ ○
Ethyl benzene × △ × ◎ －
Ethyl cellulose × ◎ ○ ◎ －
Ethyl ether (Ether, Diethyl ether) × △ × ◎ ○
Ethylene chlorohydrin × △ △ ◎ －
Ethylene diamine × ○ ◎ ◎ ◎
Ethylene dichloride × － △ ◎ －
Ethylene glycol × ○ ◎ ◎ ○
Ethylene oxide × ◎ △ ◎ ○
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